4. физическое явление лежит в основе пайки по методу Лучихина? Почему такой спай прочнее обычной медной пайки? 
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В основе пайки по методу Лучихина лежит явление диффузии и явление смачивания. Между деталями, которые нужно спаять, прокладывается медная фольга. Детали сильно разогреваются. При этом медная фольга плавится и переходит в жидкое состояние. Энергия взаимодействия частиц жидкой меди с молекулами деталей (энергия адгезии) больше, чем энергия взаимодействия частиц меди между собой. Медь растекается по поверхности металлической детали и имеет большую площадь прилипания (адгезии), значительно большую, чем площадь диаметрального сечения капли. Благодаря большой энергии взаимодействия (энергия адгезии) частицы меди спаиваются с частицами железа.      






















