3. Что произойдет, если в стеклянный стакан налить кипяток? Почему этого не происходит с фарфоровой чашкой?
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3. Если в стеклянный стакан налить кипятка, то стакан может лопнуть. Причина – разность температур у нижней и верхней частей стакана (градиент температур). Фарфоровая чашка вряд ли лопнет, так как, во-первых,  фарфор при изготовлении обжигают при высокой температуре (900 °С до глазирования и при температуре 1380–1430°С до двух и более суток после глазирования), что придает изделиям повышенную термическую прочность. Во-вторых, фарфоровая чашка имеет более толстые стенки, чем стеклянный стакан, теплота кипятка в значительной степени тратится на их нагревание.

Но заметим, что создана технология, позволяющая получать необычное по прочности стекло. Марк Эдигер (Mark Ediger) и его команда из университета Висконсина-Мэдисона (University of Wisconsin-Madison) разработали технологию, которая позволяет сделать молекулярную структуру стекла более организованной, а потому сделать его более прочным. Ученые создавали стекло слой за слоем, используя метод, называемый «осаждение испарением». Они нагревали стекло до испарения, а затем позволяли его молекулам конденсироваться на холодной подложке. В этот момент на ней образовывалась очень тонкая пленка жидкого стекла. Затем процесс повторяли многократно, нанося слой за слоем. Потом весь этот «слоеный пирог» окончательно застывал. Таким образом, аморфная структура стекла получила свойства кристалла. Cверхпрочное стекло, полученное таким сложным способом, никто не собирается использовать в качестве оконного. Речь идет о стеклах маленьких размеров, предназначенных для использования в специфических областях. Кроме того, авторы работы говорят о применении этого же метода при производстве лекарственных препаратов. Поэтому не каждый стеклянный стакан лопнет.
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